
含量(SnCl·2HO) ≥98.0% 99.2%≥97.0%

澄清度试验，号 ≤3 ＜3≤5

盐酸不溶物 ≤0.005% ＜0.005%≤0.01%

硫酸盐(SO) ≤0.003% ＜0.003%≤0.01%

铁(Fe) ≤0.003% ＜0.003%≤0.01%

铜(Cu) ≤0.002% ＜0.002%≤0.005%

砷(As) ≤0.0001% ＜0.0001%≤0.0002%

铅(Pb) ≤0.005% ＜0.005%≤0.02%

硫化氢不沉淀物(以硫酸盐计) ≤0.02% ＜0.02%≤0.10%

检  验  项  目

GB/T 638-2007

225.63

分析纯

分 子 式：

分 子 量：

检验依据：

检验结果

SnCl ·2H O 
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